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Pachuca  De  Soto Hidalgo  05 Enero  2019  
  
Sr. Luis Antonio Flores Lovera.  
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En atención a su solicitud de análisis de material Manganeso  le entrego los resultados siguientes:  
  

 

  

  

  

  

Analisis Quimicos Tabla 1  

                     

   Mn  Al2O3  SiO2  P2O5  Fe  CaO  MgO  

Manganeso  %  %  %  %  %  %  %  

II  56,2  1,20  31,5  0,44  1.34  0,51  0,68  

  

  

  

  
   
Método utilizado absorción atómica,colorimetría y gravimetria  
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